Naturmatratzen

Rund ein Drittel des Lebens verbringen wir im Bett. Bei der Wahl der

passenden Schlafunterlage sollte man deshalb genau hinsehen.

Was sollten Matratzen alles kénnen und welche 6ko-
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Qualitatslabel fir Ma-
tratzen, Naturlatex-Pro-
dukte und Bettwasche

Auch die ruhige Um-
gebung férdert den
gesunden Schlaf.
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logischen Kriterien sind von Bedeutung?

er im Naturfachhandel nach

einer Schlafunterlage sucht,
wird sich zuerst die Frage stellen:
Futon oder Matratze? Naturmatrat-
zen sind Uberwiegend aus elasti-
schem Naturlatex — sprich Kaut-
schuk —hergestellt, der aufgeschaum-
ten Milch des Gummibaums. Ein
Futon dagegen besteht aus verschie-
denen Lagen von Naturfasern, die
gegen Verrutschen vernoppt sind.
Das ergibt die typische Futon-Optik.
Ein Futon ist — einfach gesagt — eine
rollbare Schlafunterlage. Matratzen
dagegen sind steifer und punktelasti-
scher. Doch die Grenzen sind flie-
Bend.
Die einfachsten Natur-Matratzen
bestehen aus Naturlatex, umbhiillt
von einer Schicht Schafschurwolle
und mit einem Baumwollbezug um-
spannt. Die Schurwolle sorgt fiir ein
angenehmes Schlafklima, da sie sehr
viel Feuchtigkeit aufnehmen und
wieder an die Luft abgeben kann,
ohne sich feucht anzufiihlen. Diese

Klimaregulation ist sehr wichtig, da
der Korper wihrend der nachtli-
chen Ruhephase bis zu 750 ml Was-
ser verdunstet — so viel wie eine
Flasche Mineralwasser! Durch ihren
Molekiilaufbau kénnen Wollfasern
auBerdem die Sauren und Salze des
SchweiBes neutralisieren, daher ist
Wolle sehr pflegeleicht. Syntheti-
sche Materialien wie Polyamid- oder
Polyesterfasern, die bei herkommli-
chen Matratzen verwendet werden,
erfiillen diese Eigenschaften nicht.
Wird die Kérperfeuchtigkeit von der
Unterlage nicht aufgenommen, be-
ginnt man zu schwitzen und spater
zu frieren.

Naturlatex ist ein sehr stabiles und
punktelastisches Material. Es stiitzt
den Korper optimal. Doch Vor-
sicht: Der Begriff ,,Naturlatex* ist
nicht geschiitzt! Auch Matratzen
mit einem minimalen Kautschukan-

teil kénnen irrefiihrend als Naturla-
tex ausgewiesen werden. Das G-
tesiegel QUL vom Qualitdtsver-
band umweltvertraglicher Latex-
matratzen bestitigt die Naturquali-
tat von Latex, wenn das Rohmateri-
al, die so genannten Polymere, auch
tatsichlich zu 100 Prozent nattirli-
cher Herkunft sind.

Durch einen Kern aus Kokosfasern
oder dem elastischeren latexierten
Kokos wird die Matratze etwas
harter. Diese Schicht ist gut luft-
durchlassig. So kann die Matratze
die Feuchtigkeit noch schneller ab-
geben. Generell sollte jede Matrat-
ze auf einem gut durchliifteten Lat-
tenrost liegen. Ausreichende Beliif-
tung ist das A und O bei der Pflege
der Matratzen. In einer trockenen
Matratze finden auch Mikroben kei-
ne Nahrboden.

Als original japanisch gelten mehrla-
gige Baumwollfutons. Futon ist das
japanische Wort fiir Decke. Bei uns
versteht man darunter generell ein
niedriges, an Kopf- und FuBende
offenes Bett oder die vernoppte
Bettauflage. In Japan schlaft man auf
der ,,Shikibuto“. Diese japanische
Matratze besteht aus drei bis sechs
Schichten reiner Baumwolle sowie
einem optionalen harteren Kern.
Sie braucht viel Pflege und macht bei
uns wenig Sinn, denn in Japan wird
das ,Bett“ aus Platzgriinden jeden
Tagzusammengerollt undim Schrank
verstaut. Beim Gebrauch auf einem
festen Bettgestell wiirde die Baum-
wolle schnell verklumpen und hart
werden.

Naturmatratzen-Kenner empfehlen
deshalb fiir unsere Schlafgewohn-
heiten ein Schafwoll-Futon. Wolle
ist zur Benutzung auf einem festen
Gestell besser geeignet, da sie sich
vonalleine wieder aufplustert. Auch
Futons koénnen aus unterschiedli-
chen Materialien zusammengesetzt
sein. Haufig verwendet wird, neben
einigen Lagen Schurwolle, auch eine
Schicht Rosshaar oder latexiertes
Kokos fiir bessere Durchliftung.
Besonders zu empfehlen ist diese
Variante, wenn das Futon direkt auf
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Ein Blick ins Innere der Naturmatratzen beim Berliner Herstel-
ler Futomania: Hier das Basismodell aus Wolle und Naturlatex
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Bettwdsche wird meist aus Baum-
wolle hergestellt. Dabei gibt es ver-
schiedene Qualitdten wie Bieber, Jer-
sey oder dem beliebten Baumwollsa-
tin. Bei herkémmlicher Baumwoll-
Bettwasche werden oft halogenorga-
nische Verbindungen verwendet, die
meist aus dem Farbeprozess stam-
men und Allergien auslésen kdnnen.
Um Oberflachen glatt und biigelfrei
zu machen, werden Kunstharze be-
nutzt, die den krebsverdachtigen Stoff
Formaldehyd enthalten.

dem FuBboden liegt oder auf Tat-
ami-Matten, den japanischen Reis-
stroh-Matten.

Doch welches ist nun die beste und
bequemste Matratze? Da hilft nur
Probeliegen! Die Matratze soll den
ruhenden Kérper von Kopf bis Ful3
angenehm tragen, dass die Muskeln
sichentspannen koénnen. Als Grund-
regel gilt: weichere Matratzen fiir
kleinere, leichte Menschen. Etwas
Beleibtere schlafen besser auf har-
teren Matratzen, da sie dort weni-
ger einsinken. Auch die Schlaflage
spielt eine Rolle. Fir Bauch- und
Riickenschlifer eignet sich eine fes-
te Matratze. Fir Seitenschlafer ist
dagegen weicheres, punktelastisches
Material zu empfehlen. Die Schul-
ter sollte gut einsinken kénnen, so
dass die Wirbelsdule gerade liegt
und die Bandscheiben regenerieren
kénnen.

Die Alternativen:

Das Siegel ,,Oko-Tex Standard 100"
ist laut der Zeitschrift Oko-Test nicht
empfehlenswert, da es die Verwen-
dung von 75 mg/kg Formaldehyd
erlaubt. Sinnvollist dagegen das , Oko-
Control“-Zeichen, das fiir groBtmog-
liche Schadstofffreiheit bei Textilien
steht. Empfehlung: Bevor die neue
Bettwasche ins Bett darf — immer
waschen! Das entfernt einen Teil der
Schadstoffe.

Wer besonders ausgefallene Wiin-
sche an die Schlafstétte hat oder ein
Bett in SondergroBe will, kann sich
bei manchen Anbietern auch die
personliche MaBanfertigung zusam-
menstellen und in deren Werkstatt
die gewlschte Matratze anfertigen
lassen.

Fiir Kleinkinder und Babys ist eine
gesunde Matratze besonders wich-
tig. Sie verbringen rund 15 bis 20
Stunden des Tages im Bett. Ideal ist
eine relativ feste, dabei elastische
und die Wirbelséule unterstiitzende
Matratze aus naturbelassenen Ma-
terialien. Diese Eigenschaften bie-
ten Naturlatex und latexiertes Ko-
kos. Als Auflagenmaterial eignet sich
eine dicke Schicht Schurwolle. Die-
se kuschelige, warme Oberfliche
vermittelt Geborgenheit und ver-
tragt auch mal Verschmutzung.
Yvonne Miehlke

Reines Schafwoll-Futon und Futon mit Kokoskern
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